
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройЛаборатория СЛ» 

123423 г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 14, корп. 

2. тел: (499) 191-29-08, (499) 191-34-05. e-mail: 

stroilab1@yandex.ru 

 
Испытательная лаборатория ”СтройЛаборатория СЛ“ 

Аттестат аккредитации системы «Мосстройсертификация» № RU.MCC.AJ1.941 

Протокол №1273 от 27.09.2023 

г. 

Заказчик: 000 «тпп» (ИНН 771001001) 

г. Москва, ул. Тверская дом 14/1, строение 1, этаж 5, помещение 1, 

комната З, офис З 

Цель испытаний: Определение коэффициента паропроницаемости 

Название материала: Образцы мембраны (битумно-полимерная мастика ГизЭласт) 

Образцы для испытаний: Образцы 100 х 100 х 2 мм — З шт. Образцы изготовлены и 

доставлены силами Заказчика 

Методы испытаний: 
ГОСТ 25898-2020 Материалы и изделия строительные. Методы 

определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию 

Испытательное Весы A&DEk-6100i, линейка металлическая измерительная (предел 

оборудование: измерения 500мм) ц.д. = 1 мм, штангенциркуль с глубиномером 

(предел измерения 0-125 мм), ц.д. мм, испытательные сосуды 

Дата проведения испытания: 

  



 


